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1 INTRODUGAO

Este relatorio refere-se a investigagdo geoldgica do deslizamento da rua Augusto Vicente

Vieira - bairro Sao Tarcisio, Juiz de Fora - MG
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2 RELATORIOS DE CAMPO

2.1 Boletim sondagem a percusséao

AMC,

Engenharia e Projetos
contato@al mcengenharia.com.br

JUIZ pE FORA

FORA - MG

A 1 M C Cliente:  Prefeitura de Juiz de Fora/ MG
¢ Obra: Construcdo Civil
Engenharia e Projetos Local: Rua Augusto Vicente Vieira
a 8|2 E § s E Relatério de Sondagem N° 512/22
S Slalul=m]| @ o el 3 —
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Nivel d'agua Amostrador Revestimento @ 23/ " Data de execucao
g G
NA Inic. m  11/11/2022 @ interno 138" Peso 63,0 kg Inicio 11/11/2022
NA Final m 11/11/2022 @ externo 2" Altura de queda 75,0 cm término 11/11/2022
Digitador Eric Bedeschi Eng® Ladir Gongalves Nogueira | 24/112022 Folha 01
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AMC,

Engenharia e Projetos
contato@al mcengenharia.com.br

JUIZ pE FORA

FORA - MG

A1 M C Cliente:  Prefeitura de Juiz de Fora/ MG
&P Obra:  Construcdo Civil
Engenharla & Projetos Local: Rua Augusto Vicente Vieira
3 E AFi o
% % “Zé 1o 5 £ 55 § . Te, Relatdrio de Sondagem N° 512/22 .
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NA Tnic. m 11112022 @interno 1 3/8 " Peso 650 kg Inicio 11/11/2022
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2.2 Ensaios

2.2.1 Identificagdo da amostra

AMC,

Frignnliaria m Prajutas

IDENTIFICACAO DA AMOSTRA

Projeto / Interessado
Pref. Juiz de Foral MG

Projeto

Rua Augusto Vicente Vieira, Baimo S&o Tarcisio

Amostra Furo Profundidade (m) Registro N°
D ST-05 0,00-2,00 9652
Operador Supervisor Data de recebimento da amostra
Wicent Thiago 25112022
QUADRO RESUMO - AMOSTRA DE SOLO
ENSAIOD SIGLA NORMA RESULTADO
Massa especifica dos| ) NER 6508 2,692 alcm®
graocs
LL LP P
Limite de liquidez, de MNBR G459
lasticidade LULP MER 7180
P 32% 24% 9%
Granulometria Argila Silte Areia Ped.
conjunta (GPS) NBR 7181
17% 18% 45% 20%
Obs.: Aprovado:
oy PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE
AIMC,
JUIZ FORH TT E] SEQUENCIAL | FOLHA REVISAO
Engenharia ¢ Projctos DE
contato(@al meengenharia com.br PREFEITURA 2|218|5P|\]F|RT?EO|OO|4 | 6 /12 0




2.2.2 Massa especifica dos graos (NBR 6508)

AIMC, MASSA ESPECIFICA DOS GRAOS
Faganharia  Prnjrton (NBR 6508)
Projeto f Interessado Projeto
Pref. Juiz de ForaMG Rua Augusto Vicente Vieira, Baimo Sao Tarcisio
Amostra Furo Profundidade {m) Registro N®
D ST-05 0,00 -2,00 7937
Operador Calculos Data
Vicent Thiago 211212022
Determinagédo n® 1 2 3 4 5 6
Picnometro n® 2 2 2
Moiceow = Mz (g) 451,57 45170 45212
Temperatura - T (°C) 33T 29,0 20,8
Mpicow@ T°C = M, (@) 386,83 387,11 387,57
pw a 1°C {g/lem?) 0,9925 0,9938 0,9950
Mo (g) 120,00
w (%) 54%
M: (9) 11331
Pa {g/cm?) 2,891 2,880 2,850
Utilizar valor na média {s/n) 5 S 5 5
pe (para compor a média) {g/em?) 2,891 2,880 2,850
Pa (madio} {glem?) 2,80
TEOR DE UMIDADE
Determinacao N* 1 2 3 4 5 6
Capsula N® 73 149 115
M.som (g) 82,91 82,50 82,20
M..s (g) 7943 79,10 78,83
M. (g) 16,70 16,21 15,85
M. (g) 62,78 62,89 62,98
Mw (@) 343 3,40 3,37
w (%) 51% 5,2% 5,2%
Utilizar valor na média {s/n) 5 S 5
w (para compor a média) (%) 5,1% 5,2% 52%
Wneaio (%) 5,2%
Siﬁgs::a?a Ao ar Remocéo de ar: Fervura
Obs.: Aprovado:
guisicy PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE
AIMC. FORA - MG ~
S JUIZ DE FORH TT E] SEQUENCIAL | FOLHA REVISAO
B PREFEITURA 22185.PJF.RT.GEO.004 7 /12| 0
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2.2.3 Limites de consisténcia (NBR 6459; NBR 7180)

A1MC¢ LIMITES DE CONSISTENCIA
Evtpaarilrin w Projaion (NER 6459; NER 7180)
Projeto / Interessado Trecho
Pref. Juiz de ForaMG Rua Augusto Vicente Vieira, Bairmo S3o Tarcisio
Amostra Furo Profundidade {m) Registro N®
D ST-05 0,00-2,00 9652
Operador Calculos Data
Vicent Thiago 21122022
RESUMO LL= 32% LP= | 23% IP= 9% LC =
LIMITE DE LIQUIDEZ
Determinacio 1 2 3 4 5 6 7 8
Capsula N® 1041 172 511 114 181
Mc+s+w (g) 11,20 9,29 11,09 10,98 1422
Mc+s (g) 10,11 7.94 9,59 9,59 13,00
Mc (g9) 6,61 3,90 516 502 8,04
Ms (a) 3,30 4,00 4,52 457 4,06
Mw (g) 1,19 1,22 1,38 1,39 1,22
w (%) 32,0% 3,6% 3,0% 30.4% 30,0%
Numero de Golpes 15 18 20 32 36
Utilizar valor (s/n) 3 S s 5 S
23.0% ¥=-002n(x) +0.3732 Hesultados do Ensaio
N Equagéo da Reta: w=aln(N)+b
32.5% a= -0,0203
b= 0,3738
20% q\\ LL= 32%
31.5% N
° EN
=
1: 210% ™ N~ capsula
E \ Peso solo seco (g)
30,5% FE50 Melt. DesIocans a7
K\ Volume capsula {cm?)
0.0% % Ps {glcm®)
. Pmere. [ga’cm*}
20.5% Vol. merc. Deslocado {cm?)
200%
0 Nimero de Golpes 100
LIMITE DE PLASTICIDADE
Determinacao 1 2 3 4 5 6 7 8
Capsula N® 1015 103 90 196 2
Meegom (g) 8,89 11,58 9,20 10,40 12,48
Me.e (g) 8,08 10,66 8,34 947 11,79
M- (g) 447 B.77 4,61 554 8.3
M (g) 350 3.85 371 391 294
Mw (g) 0,81 092 0,86 093 0,69
w (%) 23.1% 23.68% 231% 23.7% 23,4%
Utilizar val (sin) S 5 ] 5 S
w (paraco (%) 23.0% 23,7% 23,0% 23.6% 23,3%
LP (medio) (%) 23%
Aprovado:
Obs.:
e, PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE
AIMC., FORA - MG
JUIZ FORA T[] ET] SEQUENCIAL [ FOLHA REVISAO
Engenharia ¢ Projctos DE
contato@al mucngcnlmri:i,cunl,hr PREFEITURA 2|218|5 ) Pl\] F ) ‘RT ? EO| OO|4 | 8 / 1 2 0




2.2.4 Analise granulométrica conjunta (NBR 7181)

A1MC¢ ANALISE GRANULOMETRICA CONJUNTA
Egnealvar i 2 Prsfirtans (NBR 7181)
Projeto / Interessado Projeto
Pref_ Juiz de Foral MG Rua Augusto Vicente Vieira, Baimo S&o Tarcisio
Amostra Furo Profundidade {m) Registro N°
D ST-05 0,00-2,00 9652
Operador Calculos Data
Wicent Thiago 211122022
AMOSTRA TOTAL TEOR DE UMIDADE
M 2008,88 2500,00 Determinagdo N° 1 2 3 4 5
My ig) 527,66 Capsula N® 730 14 114
Mis o) 2398 53 Mesow 82,30 82,50 82,25
AMOSTRA PARCIAL Mc.e 79,22 79,14 78,89
Maeq (g) 120,00 M, 16,70 16,21 15,85
M, 200 o) 113,84 M. 62,78 £2,89 52,98
My 343 3,40 3,37
w 5,3% 5,3% 5,5%
Utilizar valor?{s/n) 5 5 5
w (compor a média) 5,3% 5,3% 5,5%
Winsalo 5,4%
PENEIRAMENTO GROSSO PENEIRAMENTO FINO DADOS
# abertura M) e My rat acum Pg # abertura Mgy et My, et acum Pt SEDIMENTACAO
{mm) (@ (o) (%) {mm) (9) (@) () Densimetro N°
50,0 0,00 0,00 100,00% 1,200 3,73 373 75,45% 1
38,0 0,00 0,00 100,00% 0,600 5,57 9,30 T1,63% Volume [[;ma}
25,0 0,00 0,00 100,00% 0,420 1,96 11,28 70,29% 419
19,0 71,81 71,81 97.01% 0,250 3,10 14,36 68,16% Provetan®
12,7 99,08 170,89 92,68% 0,150 18,56 32,92 55,45% 9
9,5 £3,89 234,78 90,21% 0,075 14,98 47,90 45,18% |Area(cm?)| 28,26
4.8 162,43 397,21 83,44% Prato 1,28 4918 44,31% Vij2xA) 0.74
2,0 130,45 527,66 78,00% Pa 2,802
SEDIMENTAGAO
T pw = pdisp M z d Posa
Data|Hora| At (s) L Ld Lc
Q) (g/cm?)  Hoex(g.slcm?z]  (cm) (mm) (%)
21 |09:37 0
21 | @37 30 33,0 | 22,0 | 3,90 30,30 0,9978 10,03 11,500 0,06049 31,66%
21 | 9:38 60 31,6 | 22,0 | 3,90 28,90 0,9978 10,03 11,780 0,04329 30,20%
21 | 9:39 120 260 | 22,0 | 3,90 26,30 0,9978 10,03 12,300 0,03128 27,48%
21 | 841 240 275 | 22,0 | 3,90 2480 0,9978 10,03 13,528 0,02319 25.91%
21 | 945 480 26,0 | 22,0 | 3,90 23,30 0,9978 10,03 13,528 0,01658 24,35%
21 | @52 a00 250 | 22,0 | 3,90 22,30 0,9978 10,03 14,028 0,01220 23,30%
21 [10:07 1800 23,7 | 22,0 | 3,90 21,00 0,9978 10,03 14,288 0,00870 21,94%
21 |10:37 3600 222|220 | 380 19,50 0,9978 10,03 14,588 0,00622 20,37%
21 [11:37 7200 20,0 | 22,0 | 3,90 17,30 0,9978 10,03 15,023 0,00446 18,08%
21 |13:37| 14400 | 185|220 | 3,90 15,80 0,9978 10,03 15,328 0,00319 16,51%
21 |17:37| 28800 | 175|221 | 3,89 14,81 0,9978 10,01 15,528 0,00227 15,48%
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE
A1 M C ¢ JUlz "—" TT E] SEQUENEIACL)RA I\|/IG FOLHA REVISAO
y ey aria & P 10 q
R SAtmE iR 22185PIFRT.GEO004 9 /12 | 0O




AIMC.,

rrganhada a Frajatas

ANALISE GRANULOMETRICA CONJUNTA

(NBR 7181)

Projeto / Interessado

PROJETO

Pref. Juiz de Fora/ MG

Rua Augusio Vicente Vieira, Baimo Sao Tarcisio

Amostra Furo Profundidade (m) Registro N*
D ST-05 0,00- 2,00 9652
Operador Calculos Data
Vicent Thiago 2111202022
Método de Secagem da Amostra Defloculante Argila 15% Silte 16%
Ao Ar Hexametafosfato de Sodio Areia 47% Pedreg. 22%
Classificagdo do Material | Areia com Pedregulhos Silto_Argilosa
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Obs.: Aprovado:
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE
AMC, |
JUIZ : FORH TT E] SEQUENCIAL | FOLHA REVISAO
Engenharia e Projetos DE
ccmlu%l(ii;ulmucngcnhuri;i],cum,br PREFEITURA 2|218|5 PIJF |RT?EO|OO|4 | 1 0 / 12 o




2.3 FOTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE
AMC a
¢ JU|Z DE FORﬂ TT E] SEQUENCIAL | FOLHA REVISAO
hari .
B PREFEITURN 2|21ﬁ5-PIJF-F|*T-<|35C7-00|4 | 11 /12 0




2.4 CROQUI DE LOCACAO

- } —
. Rua Augusto Vicente Vieira, Bairro Sao Tarcisio- JF/MG

i Coordenadas
SP-0121°44'31.44"S / 43°20'44.94"0
SP-02 21°44'32.32"S / 43°20'44.48"0

R )

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE

contato@al mcengenharia com. br PREFEITURARA |

[ N N A N

AIMC a
¢ T E]J SEQUENCIAL | FOLHA REVISAO
Engenharia ¢ Projetos JUIZ bE FORA 22185.PJF.RT.GEO.004 12 /12 0




